
Grubenholz-Konservierung
System Kruskopf---

Festigkeitsverlust von Grubenholz, nach Einbau im feuchtwarmen Ausziehwetterstrom.

Ca, 90% bei nicht konserviertem Holz
nach ca, 1 % Jahren.

Ca. 0% hei nach System Kruskopf
konserviertem Holz nach ca. 4 % Jahren.

gleiche Leistung, Holzverbrauch und Kosten:
Bei nicht konserviertem Holz 3 Stempel

und Löhne für Ersatzzimmerung.
Bei konserviertem Holz, 1 Stempel

und Konservierungskosten

Aus dem Oberbergamtsbezirk Dortmund:
Holzverbrauch jährlich ca. 2650000 cbm, Wert ca. 50 000000 M. Davon zur Konservierung
geeignet 10 bis 40 Prozent, je nach den Grubenyerhältnissen. Die von uns im In- und Aus-

lande ausgeführten Anlagen haben eine jährliche
Leistungsfähigkeit von ca. 1000 000 Kubikmeter.

H. & E. KRUSKOPF, Dortmund.
Vertreter für das Saarrevier:

Ernst Hollinier, Neunkircben IBez. Trier) :: Imprägnieranstalt Deckn.


